Estanho (Sn)








	Em alguns tipos de depósitos, grandes quantidades de colômbio, tantâlum e minerais de terras-raras estão associados com a cassiterite (SnO2).





	Alguns filões de estanho contêm uma grande variedade de outros materiais, tais como cobre, chumbo, prata e zinco, normalmente sob a forma de sulfuretos.





	O estanho nos Estados Unidos é muitas vezes recuperado como coproduto de explorações de molibdénio. Pequenas quantidades são por vezes produzidas como coproduto de algumas explorações de ouro. No Canadá, é também produzido como um subproduto da exploração de chumbo-zinco.





	Nos grandes países produtores de estanho, como a Tailândia e Malásia, O tantâlum contido na escória proveniente da fundição do estanho (“tin smelter slags”) é uma grande fonte de fornecimento do mesmo.














Tungsténio (W)








	Grande parte do tungsténio produzido nos Estados Unidos e Canadá foi recuperado tendo o molibdénio como subproduto, ou então, por sua vez, era o tungsténio que era recuperado como subproduto do molibdénio. De referir que muitas minas de tungsténio produzem pequenas quantidades de cobre, ouro e prata como subprodutos.





	Numa menor extensão, as produções de tungsténio podem ocorrer como coprodutos de outros minerais.





	Na antiga URSS, o tungsténio era recuperado a partir de minérios de tungsténio-molibdénio; na Républica da Coreia a partir de minérios de tungsténio-molibdénio e de minérios de tungsténio-bismuto; no Perú e Coreia do Norte é recuperado a partir de minas de tungsténio-cobre.





	Na Austrália, Bolívia, Japão, Portugal e Tailândia, o tungsténio é recuperado principalmente a partir de minérios de tungsténio-bismuto e tungsténio-estanho.


Subpordutos e Coprodutos





Jazigos Minerais I











