NIÓBIO (Nb)





Propriedades fisico-químicas





	Elemento com o número atómico 41, o nióbio é um metal brilhante e prateado. É macio quando está no estado puro (baixa dureza), e resiste à corrosão devido à película oxidante que se forma (tal como o tântalo). É atacado por ácidos concentrados, a quente, mas resiste aos ataques de alcalis no estado de fusão.


	É o trigésimo terceiro elemento mais abundante na Terra.





	Os seus pontos de fusão e de ebulição têm os valores de 2741ºK e 5015ºK, respectivamente. A sua densidade é de 8570 Kg/m3 a 293ºK e 7830 Kg/m3 quando no estado líquido. A sua condutividade térmica é de 53.7 W/(m.K) a 300ºK e a sua resistividade eléctrica possui o valor 12.5*10-8 W.m a 298ºK. É portanto, tal como o tântalo, bom condutor de calor e electricidade.





	A sua abundância na crusta terrestre é de 20ppm (muito raro, mas 10 vezes mais abundante que o tântalo), e a abundância na água do mar é de 9*10-7ppm (praticamente inexistente).





	Na natureza, o nióbio aparece quase sempre juntamente com o tântalo, mas face à maior distribuição de nióbio na crusta, este prevalece normalmente sobre o tântalo.








Aplicações





Indústria de aço: fabrico de aços inoxidáveis (adicionar entre 0.5% a 1% de Nb a um aço, melhora espantosamente a sua resistência à corrosão).


Industrias Aeroespacial e Aeronáutica: fabrico de ligas altamente resistentes ao calor, para turbinas.


Outras aplicações são combustíveis para reactores nucleares e ímans.


A produção dos EUA tem sido utilizada em equipamento industrial e tubos para o fabrico de motores, automóveis e equipamento de perfuração.





	A produção mundial deste elemento é de 15000 ton/ano, aproximadamente.





Principais fontes de Nióbio





	A principal fonte de nióbio é a Columbite. Os minerais de nióbio (e tântalo) pertencem em regra a dois grupos químicos: óxidos e hidróxidos. As excepções são o borato (behierite) e vários silicatos. Estes elementos ocorrem ainda em minerais mais ou menos raros com percentagens de nióbio e tântalo na ordem de 1%-5%. A lista de todos estes minerais é muitíssimo extensa, de modo a que optei por não a incluir neste relatório.





Columbite:	� EMBED Equation.2  ���.	Membro da série isomorfa niobite-tantalite. É obtida como sub-produto do refinamento do estanho.


	O nióbio tem a sua origem principalmente em pegmatitos e rochas graníticas, associado a vários minerais, como o quartzo, feldspatos, micas, etc.


�
Produtores internacionais





	Os grandes produtores mundiais são: Brazil (Araxa, com 65% da produção total do mundo ocidental), Canadá (Oka, com 25% da produção), Nigéria (13%). Outros produtores importantes são o Zaire (Lueshe), a Malásia, a Austrália e a URSS.





� EMBED Excel.Chart.5 \s ���





	As maiores reservas pertencem ao Brasil, Canadá, Nigéria e Kénia.








Produção-importação-exportação em Portugal





	Tal como no caso do tântalo, não existe indústria extractiva de minerais de nióbio em Portugal, face ao baixo teor deste elemento (nos pegmatitos existentes), que não é suficiente para justificar a sua exploração. Também não se verificaram importações no nosso país ao longo do período em que consiste esta pesquisa. Desconheço se após 1993, Portugal importou materiais relacionados com este metal.
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